11.- Bache

Descripcion del defecto:

Cavidad localizada con cierta profundidad producida en la calzada, de forma irregular y de diferentes
tamafos.

Influencia en la seguridad vial:

Peligro de accidente, tanto al intentar esquivarlo como si se pisa, por pérdida del control del vehiculo.
Riesgo de accidente especialmente grave para los motoristas. Peligro de rotura de alguna pieza del ve-
hiculo, reventén de rueda, amortiguador, etc.

Reparacion del defecto:

Dependiendo del tamafio del bache el tratamiento puede ser:

- Si es un bache aislado y pequefio rellenar el bache mediante mezcla bituminosa en frio (reparacién ra-
pida y provisional hasta realizar un tratamiento definitivo).

- Para cualquier otro tipo del defecto (bache grande o un conjunto de baches muy préximos entre si),
el tratamiento mas adecuado seria fresar y reponer con una nueva capa de mezcla bituminosa para la
capa de rodadura en la zona afectada.




